
 

 

Polietilen, Polipropilen ve Epoksi Kaplı Borular 

Üretim Matrisleri 
 

Polietilen ve Polipropilen 
Kaplı Borular  

Üretim Matrisi 
 

Dış Toz Epoksi Kaplı Borular 
Üretim Matrisi 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

( mm ) ( inch ) 2,6 2,9 3,2 3,6 4,0 4,4 4,5 4,8 5,0 5,2 6,0 6,3 6,5 7,1 8,0 8,8 9,0 10,0 11,0 12,5 13,0

Ø21,3  1/2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø26,7  3/4 - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø26,9  3/4 - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø33,4 1 - - - - - - - - - - -

Ø33,7 1 - - - - - - - - - - -

Ø42,2 1 1/4 - - - - - - - -

Ø42,4 1 1/4 - - - - - - - -

Ø48,3 1 1/2 - - - - - - -

Ø60,3 2 - - - - - - -

Ø73,0 2 7/8 - - - - -

Ø76,1 2 1/2 - - - - -

Ø88,9 3 - - - - -

Ø114,3 4 - - - -

Ø139,7 5 - - - -

Ø165,1 6 - - - -

Ø168,3 6 - - - -

Ø177,8 7 - - - -

Ø193,7 7 5/8 - - -

Ø219,1 8 - - -

Ø244,5 9 - - - -

Ø273,0 10 - - - -

Ø323,9 12 - - - - - -

Ø339,7 13 3/8 - - - - - -

Sadece dış kaplama Yapılır.

İç-dış kaplama yapılır. 

Uzunluk Aralığı 

 6,0 - 9,0 m

 6,0 - 14,0 m

Polietilen ve Polipropilen Kaplı Borular Üretim Matrisi

Et Kalınlığı (mm)Dış Çap



 

( mm ) ( inch ) 2,6 2,9 3,2 3,6 4,0 4,4 4,5 4,8 5,0 5,2 6,0 6,3 6,5 7,1 8,0 8,8 9,0 10,0 11,0 12,5 13,0

Ø21,3  1/2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø26,7  3/4 - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø26,9  3/4 - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø33,4 1 - - - - - - - - - - -

Ø33,7 1 - - - - - - - - - - -

Ø42,2 1 1/4 - - - - - - - -

Ø42,4 1 1/4 - - - - - - - -

Ø48,3 1 1/2 - - - - - - -

Ø60,3 2 - - - - - - -

Ø73,0 2 7/8 - - - - -

Ø76,1 2 1/2 - - - - -

Ø88,9 3 - - - - -

Ø114,3 4 - - - -

Ø139,7 5 - - - -

Ø165,1 6 - - - -

Ø168,3 6 - - - -

Ø177,8 7 - - - -

Ø193,7 7 5/8 - - -

Ø219,1 8 - - -

Ø244,5 9 - - - -

Ø273,0 10 - - - -

Ø323,9 12 - - - - - -

Ø339,7 13 3/8 - - - - - -

Uzunluk Aralığı 

 6,0 - 9,0 m

 6,0 - 14,0 m

Dış Toz Epoksi Kaplı Borular Üretim Matrisi

Dış Çap Et Kalınlığı (mm)


